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Wymagania jakosciowe i techniczne

NORMY JAKOSCIOWE PIERWSZEGO GATUNKU

1. Dla pierwszego gatunku dzianin syntetycznych oraz naturalnych (tj. wetna, bawetna, mieszanka z uzyciem
wetny, bawetny):

taczna dtugosé, na ktdrej wystepujg btedy jakosciowe nie moze przekraczaé 5% deklarowanej przez Sprzedawce
dtugosci pojedynczej roli dzianiny.

Dopuszcza sie nastepujgce btedy:
—dziury,

—oczka,

—igta,

—tzw. ,lecace oczko”,
—niedobarwienie,

—zanieczyszczenia, przybrudzenia,
—zaciggniecia,

—zacieki,

—widoczne zgrubienia powyzej 1,5 do 3-krotnej srednicy nitki,
—nabrane oczka,

—naderwane oczka,

—spuszczone oczka,

—brak kolumienki,

—zryw nitki (kolumienkowy, rzgdkowy),
—btad wzoru,

—skosy i tuki,

—pasy podtuzne i poprzeczne,

—cetki,

—odcienie

—brak watku,

—zatamki,

—niedodruki,

—Tysy,

—rozpryski z farby drukarskiej o Srednicy do 1 mm,
—przemieszczenie druku.

2. Sprzedajacy zastrzega, iz dla asortymentdow zawierajacych widkna elastomerowe dopuszcza sie
tolerancje metrazu +/-5% w nawinietych rolkach wynikajgca z charakterystyki produktu i koniecznosci
relaksacji.

3. Sprzedajacy okresla tolerancje parametréw technicznych dla sprzedawanych asortymentéw wg
obowigzujgcych wewnetrznych norm:
- masa powierzchniowa — g/m? +/-5%
- szerokos$¢ — cm +/- 5%
- skurcz w temp 40°C-cm +/- 5%



